n MORTEROS DE REJUNTADO

farecolor

Juritas dal a 15 mm
Fiacil limpleza

Colores estables

FARECOR MORTEROS, S.L.
Ctra. A-340 - Estepa-Guadix, km 42,500

14900 LUCENA (Cérdoba)

FARECOR ELITE
N°CJE05-130
EN 13888
Mortero coloreado de altas prestaciones
para juntas ceramicas

Resistencia a flexién después de 28 dias
>2,5N/mm? (EN 12808-3)

* Resistencia a compresion después de 28 dias

> 15 N/mm?2 (EN 12808-3)

* Resistencia a flexién después de helo-deshielo

>2,5N/mm?2 (EN 12808-3)

* Resistencia a compresion después de

hielo-deshielo > 15 N/mmz2 (EN 12808-3)

* Retracciéon <3 mm/m (EN 12808-3)
+ Abrasién < 1000 mm3 (EN 12808-2)
+ Absorcién de agua después de 30 min.

<2 g (EN 12808-5)

+ Absorcion de agua después de 240 min.

<5 g(EN 12808-5)

+ Clasificacion segiin UNE-EN 13888
* CG2ZAW

17.Farecolor Elite

CARACTERISTICAS

* Flexible e impermeable.

* Porcelanico y piscinas.

* Antibacterias, antimoho y antialgas.

* De fraguado y endurecimiento rapido.
* Tecnologia hidroexpan.

PRESENTACION
* Bolsas de 5 kg.

APLICACIONES

* Mortero coloreado de altas prestaciones para juntas de
1a15mm.

*|deal para rejuntados en piscinas, bafios, locales
humedos, suelos porcelanicos en cocinas, comedores,
terrazasy fachadas.

SOPORTES

* Las juntas a rellenar deben estar totalmente limpias y
libres de polvo, asi como disponer de al menos 3mm de
profundidad.

* El adhesivo debera estar totalmente endurecido al
menos 48 horas desde la colocacion.

* No admisibles: soportes pintados, soportes hidrofugados
%en definitiva cualquier soporte que no presente una

uena absorcién y consistencia aceptable.

ESPESOR DE APLICACION

* No superior a 15 mm.

COMPOSICION

* Cemento blanco, cargas minerales.
* Resinas, hidrofugantes, aditivos organicos e inorganicos.

PREPARACION DE LA MEZCLA

* Dosificacién de agua: 21%+2% (de 1 a 1,2 litros por bolsa
de 5kg)

« Amasar hasta conseguir una pasta homogénea, dejar
reposar entre 3y 5 minutos, después reamasar.

APLICACION DEL PRODUCTO

* Extender el producto con una llana de caucho apretando
fuertemente en pequefios pafios, después limpiar el
exceso de material con la misma llana.

* Cuando el mortero esté parcialmente endurecido, de 25
a 60 minutos y haya desaparecido el brillo se realizara
una primera limpieza con una esponja humeda. Para la
limpieza final debera esperarse al endurecimiento total
del mortero (de 8 a 12 horas) limpiando la superficie con
un pafio humedo.

RECOMENDACIONES

* No realizar la limpieza con un exceso de agua o
con el material todavia fresco, esto provocaria
destonificaciones asi como un mal acabado.

* No aplicar con lluvia, fuerte viento o insolacion directa ni
con el soporte caliente o encharcado.

(CG2WA EN 13888)
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CONSERVACION

* Periodo de almacenamiento 36 meses.
« Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la humedad.



