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Farecor

Autonivelante, bombeable
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40.Farecor
Nivelador

Nivelador

CARACTERISTICAS

+ Autonivelante bombeable.
* Alta resistencia y secado rapido.
* Espesor de 3 a 30 mm acabado fino.

(C35-F6 EN 13813)
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FARECOR MORTEROS, S.L.
Ctra. A-340 - Estepa-Guadix, km 42,500

14900 LUCENA (Cérdoba)

FARECOR NIVELADOR
N°: FTNV25-125
EN 13813

Autonivelante, bombeable

* Polimero- modificado C35-F6-B2
* Resistencia a flexion
(UNE EN 13892-2):> 6 N/mm?2
* Resistencia a compresién
(UNE EN 13892-2):> 35 N/mm?
* Resistencia a traccién:
(UNE EN 13892-8): > 2 N/mm?
* Retraccion: 0,30mm/m
* Resistencia al impacto:
(ENISO 6272:2012): = 14 N/mm?
+ Reaccién al fuego: Euroclase A1

PRESENTACION
* Sacos 25 kg

APLICACIONES

* Nivelacién de espesores bajos/medios en suelos
interiores, en obra nueva y rehabilitacion.

* Creacién de superficies para la colocacion de
revestimientos ceramicos, piedra natural y/otros
revestimientos.

* Creacion de soleras en industrias y comerciales aptas
para ser selladas con pinturas y barnices adecuados.

SOPORTES

* Hormigones y morteros con alta resistencia, terrazos y
baldosas.

* Los soportes porosos como los morteros y hormigones
se deben tratar con imprimacién tapaporos.

* No admisibles: soportes pintados, soportes
hidrofugados y en definitiva cualquier soporte que no
presente una buena absorcidn y consistencia aceptable.

* Espesor de aplicacion: de 3 a 30 mm

COMPOSICION

* Cementos especiales, aridos seleccionados y aditivos
organicos e inorganicos.

PREPARACION DE LA MEZCLA

* Dosificacion de agua: 16%+2% (+4 litros saco)
« Amasar hasta conseguir una pasta homogénea y exenta
de grumos.

APLICACION DEL PRODUCTO

* Verter el producto tras su amasado para obtener
el mejor resultado y aprovechar sus propiedades
autonivelantes y de fluidez.

* Extender con la ayuda de una llana niveladora o rodillo
de puas.

* Tiempo de secado antes de pisar de 3 a 4 horas.

* Tiempo de secado para revestir de 12 a 72 horas.
Dependiendo del tipo de revestimiento a emplear.

* Una vez aplicado proteger el revestimiento de corrientes
de aire.

RECOMENDACIONES

* Respetar las instrucciones de uso.

CONSERVACION

* Periodo de almacenamiento 12 meses.
« Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la humedad.




